Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit
dari Limbah Industri Tepung Aren
TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Aini EN, Widyorini R, Prayitno TA. 2019. Karakteristik Papan Partikel Bambu
Petung (Dendrocalamus asper) dengan Perekat Asam Sitrat-Pati Gliserin.
Thesis. Universitas Gadjah Mada.

Alam S, Baco D. 2004. Peluang Pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Aren
di Sulawesi Selatan. Pengembangan tanaman aren. Prosiding Seminar Nasional
Aren. Tondano. Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain 9 juni. 15-
21.

Alamsyah R, Widyorini R. 2021. Pengaruh Suhu Dan Waktu Pengempaan
Terhadap Sifat Papan Partikel Bambu Apus Dengan Perekat Sukrosa-
Amonium Dihidrogen Fosfat. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah
Mada. Yogyakarta.

BPS. 2018 Statistik Produksi Kehutanan Tahun 2017. Badan Pusat Statistik
Indonesia. Jakarta.

Brown HP, Panshin AJ, Forsaith CC. 1952. Textbook of Wood Technology Vol. II.
The Physical, Mechanical, and Chemical Properties of the Comercial Wood of
The United States. Mc Graw Hill Book Company. New York.

Davim JP. 2011. Wood Machining. ISTE Ltd dan John Wiley & Sons Inc. Britania
Raya dan Amerika Serikat.

Effendi DS. 2009. Aren, Sumber Energi Alternatif. Warta Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.

Effendi DS. 2010. Prospek Pengembangan Tanaman Aren (Arenga pinnata Merr.)
Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia. Perspektif, 9(1).

FAO. 2018. FAO Yearbook of Forest Products 2016. Food and Agriculture
Organization of The United Nations. Roma.

Firdayanti M, Handajani M. 2005. Studi Karakteristik Dasar Limbah Industri
Tepung Aren. Infrastruktur Dan Lingkungan Binaan, 1(2): 22-29.

Giri AL, Widyorini R. 2019. Pengaruh Variasi Komposisi Perekat Sukrosa-

Ammonium Dihidyrogen Phosphate dan Suhu Pengempaan terhadap Sifat



Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit

dari Limbah Industri Tepung Aren

TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Fisika Mekanika Papan Partikel Pelepah Salak. Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hakim L, Febrianto F. 2005. Karakteristik Fisis Papan Komposit dari Serat Batang
Pisang (Musa .sp) dengan Perlakuan Alkali. Peronema Forestry Science
Journal 1(1): 1-37.

Hashim R, Saari N, Sulaiman, et al. 2010. Effect of Particle Geometry on The
Properties of Binderless Particleboard Manufactured from Oil Palm Trunk.
Materials and Design, 31(9): 4251-4257.

Haygreen JG, Bowyer JL. 2007. Hasil Hutan dan Iimu Kayu. Suatu Pengantar
(Terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Hendriawan D, Widyorini R. 2020. Pengaruh Suhu dan Raiso Perekat Asam Sitrat-
Pati-Gliserin terhadap Sifat Papan Komposit dari Limbah Aren (Arenga
pinnata). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Honig P. 1953. Principles of Sugar Technology. Elsevier Publishing Company.
Amsterdam.

Huzaifah MRM, Sapuan SM, Leman Z, Ishak MR, Maleque MA. 2016. A Review
on Sugar Palm (Arenga Pinnata): Characterization of sugar palm fibre.
Proceedings Of The 5th Postgraduate Seminar on Natural Fiber Composites,
1-4.

Istanta D. 2020. Analisis Pengaruh Texture Serat Terhadap Sifat Fisik Dan
MekaniAramid Epoksi Prepreg. Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan, 3(1).

Iswanto AH, Azhar I, Supriyanto, Susilowati A. 2014. Effect of Resin Type,
Pressing Temperature and Time on Particleboard Properties Made from
Sorghum Bagasse. Agriculture, Forestry and Fisheries, 3(2): 62.

Janick J, Paull RE. 2008. The Encyclopedia of Fruit and Nuts. CABI.
https://books.google.co.id/books?id=cjHCoMQNkcgC (diakses 2 Januari
2022).

Jegatheesan A, Murugan J, Neelagantaprasad B, Rajarajan G. 2012. FTIR, XRD,
SEM, TGA Investigations of Ammonium Dihydrogen Phosphate (ADP) Single

Crystal. International Journal of Computer Applications, 53(4): 15-18.


https://books.google.co.id/books?id=cjHCoMQNkcgC

Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit

dari Limbah Industri Tepung Aren

TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

JIS. 2003. Japanese Industrial Standard A 5908:2003 Particleboards. Japanese
Standards Association. Tokyo.

Kelly MW. 1977. Critical Literature Review of Relationships Between Processing
Parameters and Physical Properties of Particleboard. Forest product laboratory.
Madison.

Kollmann FFP, C6té WA. 1968. Principles of Wood Science and Technology Part
1. Solid Wood. Principles of Wood Science and Technology. Springer-Verlag.
Berlin.

Kollmann FFP, Kuenzi EW, Stamm AJ. 1975. Principles of Wood Science and
Technology Part 2. Wood Based Materials. Springer-Verlag. Berlin.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Hutan dan Deofrestasi
Indonesia Tahun 2019. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435
(diakses 3 Juli 2022).

Lamaming J, Sulaiman O, Sugimoto T, et al. 2013. Influence of Chemical

Components of Oil Palm on Properties of Binderless Particleboard.
BioResources, 8(3): 3358-3371.

Lempang M. 2012. Pohon Aren dan Manfaat Produksinya. Info Teknis EBONI,
9(1): 37-54.

Lutony TL. 1993. Tanaman Sumber Pemanis. P.T Penebar Swadaya. Jakarta.

Maloney TM. 1977. Modern Particleboard and Dry Process Fiberboard
Manufacturing. Miller Freeman Publishing Inc. Amerika Serikat.

Maloney TM, Mottet AL. 1970. Particle board (Chapter 1). Modern Materials:
Advances in Development and Applications Volume 7 oleh B. W. Gonser
(eds.). Academic Press. New York.

Mamza PAP, Ezeh EC, Gimba EC, Arthur DE. 2014. Comparative Study Of Phenol
Formaldehyde and Urea Formaldehyde Particleboards from Wood Waste for
Sustainable Environment. International Journal of Scientific & Technology
Research, 3(1): 53-56.

Maraghi MM, Tabei A, Madanipoor M. 2018. Effect of Board Density, Resin
Persentage, and Pressing Temperature on Particleboard Properties Made from


http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435

Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit

dari Limbah Industri Tepung Aren

TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Mixing of Poplar Wood Slab, Citrus Branches and Twigs of Beech. Wood
Research, 63(4): 669-682.

Maulana S, Damanik MQA, Maulana MI, et al. 2019. Ketahanan Oriented Strand
Board Bambu Betung dengan Perlakuan Steam pada Strand terhadap Cuaca.
Jurnal llmu Dan Teknologi Kayu Tropis, 17(1).

Mujtahid, Ariawan D, Wijang WR. 2010. Sifat Fisik dan Mekanik Komposit
Semen-CaCl2-Aren dengan Variasi Ukuran Serat Aren. Prosiding Seminar
Nasional Sains dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim
Semarang, 55-60.

Nisak IR, Widyorini R. 2021. Pengaruh Komposisi Perekat Maltodekstrin-
Amonium Dihidrogen Fosfat dan Suhu Pengempaan terhadap Sifat Papan
Komposit Ampas Pati Aren. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.

Ormondroyd GA. 2015. Adhesives for Wood Composites. Woodhead
Publishing, Cambridge. In Wood Composites, Ansell M.P., 47-66

Pease DA. 1994. Panels: Product, Applications and Production Trends. USA:
Miller Freeman.

Prayitno TA, Kasmudjo, Prasetyo VE. 2011. Pengolahan Sekunder Kayu. Fakultas
Kehutanan UGM.

Prayitno TA. 2012. Teknologi Perekatan Kayu. Departemen Teknologi Hasil
Hutan, Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

Prihantoro MW, YudoH, Manik P. 2017. Analisa Teknis Penggunaan Serat Pelepah
Siwalan (Borassus Flabellifer) sebagai Alternatif Material Komponen Kapal
Ditinjau Dari Kekuatan Tekuk Dan Impak. Jurnal Teknik Perkapalan. 5(3).

Purwanto D, Riset B, Banjabaru Sl. 2016. Sifat fisis dan mekanis papan partikel
dari limbah campuran serutan rotan dan sebuk kayu. Jurnal Riset Industri,
10(3): 126.

Rofii MN, Widyorini R. 2012. Pengaruh proporsi lapisan dan bahan baku terhadap
sifat papan partikel lapis tanpa perekat. Seminar Nasional Mapeki XV 6-7
November 2012. MAPEKI. Makassar. 141-149



Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit
dari Limbah Industri Tepung Aren
TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sahari J, Sapuan SM, Ismarrubie ZN, Rahman MZA. 2012a. Physical and chemical
properties of different morphological parts of sugar palm fibres. Fibres and
Textiles in Eastern Europe, 91(2): 21-24.

Sapuan SM, Sahari J, Ishak MR, Sanyang ML. 2019. Sugar Palm Biofibers,
Biopolymers, and Biocomposites. CRC Press.

Setyawati D, Hadi YS, Massijaya Y, Nugroho N. 2006. Kualitas papan komposit
berlapis finir dari sabut kelapa dan plastic polietilena daur ulang: variasi ukuran
partikel sabut kelapa. Jurnal Perennial, 2(2): 5-11.

Shmulsky R, Jones PD. 2011. Forest Products and Wood Science: An Introduction,
Sixth Edition. John Wiley & Sons Inc. Britania Raya.

Stark NM, Cai Z, Carll C. 2010. Wood-Based Composite Materials. Wood
Handbook: Wood as an Engineering Material (pp. 11-28). Department of
Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.

Styana UIS, Cahyono MS. 2018. Proses Gasifikasi Limbah Padat Aren
Menggunakan Fixed-Bed Updraft Gasifier dengan Variasi Jenis Bahan.
Offshore, 2(2): 8-13.

Sudiryanto D. 2015. Pengaruh Suhu dan Waktu Pengempaan terhadap Sifat Fisik
dan Mekanik Papan Partikel Kayu Sengon (Paraserienthes falcataria (L)
Nielson). Jurnal DISPROTEK, 6(1): 67-73

Sun S, Zhang M, Umemura K, Zhao Z. 2019. Investigation and Characterization of
Synthesis Conditions on Sucrose-Ammonium Dihydrogen Phosphate (SADP)
Adhesive: Bond Performance and Chemical Transformation. Materials,
12(24): 1-12.

Sunanto H. 1993. Aren Budidaya dan Multiguna. Kanisius. Yogyakarta.

Swenberg JA, Moeller BC, Lu K, et al. 2013. Formaldehyde Carcinogenicity
Research: 30 Years and Counting for Mode of Action, Epidemiology, and
Cancer Risk Assessment. Toxicologic Pathology, 41(2): 181-189.

Tahnur M, Sribianty I, Padlya E. 2020. Nilai manfaat ekonomi pohon aren di desa
ko’mara kecamatan polongbangkeng utara kabupaten takalar. Jurnal
Kehutanan Bonita, 2(2): 9-18.



Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit

dari Limbah Industri Tepung Aren

TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood (Structure, Properties,
Utilization). Van Nostrand Reinhold Company. New York.

Umemura K, Sugihara O, Kawai S. 2013. Investigation of a new natural adhesive
composed of citric acid and sucrose for particleboard. Journal of Wood
Science, 59(3): 203-208.

Umemura K, Hayashi S, Tanaka S, Kanayama K. 2017. Changes in Phisical and
Chemical Properties of Sucrose by The Adition of Ammonium Dihydrogen
Phosphate. Journal of The Japan Adhesive Research Society, 53(4): 112 — 117.

US EPA. 2002. Compilation of Air Pollutant Emmision Factors: Chapter 10
Plywood and Composite Wood Products. Fifth Edition. United State
Department of Agriculture Forest Service. Madison.

Warong MM, Rahadiningru SWS. 2019. Papan Partisi dari Buangan Limbah Padat
Industri Onggok Sebagai Sarana Peredam Suara. Prosiding Seminar Nasional
Teknik Kimia Kejuangan”, 1-5.

Wasingun, Rosyid A. 2019. Mengenali Benih Aren vyang Baik.
http://tanhun.ditjenbun.pertanian.go.id/web/pagef/title/3233/mengenali-benih-

aren-yang-baik?post_type=informasi (diakses 30 Maret 2021).

Widyorini R. 2020. Evaluation of Physical and Mechanical Properties of
Particleboard Made from Petung Bamboo Using Sucrose-Based Adhesive.
BioResources, 15(3): 5072-5086.

Widyorini R, Puspitasari FE. 2011. Pengaruh Perlakuan Ekstraksi dan Suhu Kempa
Sifat Papan Partikel Tanpa Perekat dari Limbah Serbuk Gergajian Kayu
Mahoni. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia
(MAPEKI) XIV. HIm. 225 — 232.

Widyorini R, Umemura K, Septiano A, et al. 2018. Manufacture and Properties of
Citric Acid-Bonded Composite Board made from Salacca Frond: Effect of
Maltodextrin  Addition, Pressing Temprature, and Pressing Method.
Bioresources, 13(4): 8662 — 8676.

Widyorini R, Nugraha PA, Rahman MZA, Prayitno TA. 2016a. Bonding Ability of
a New Adhesive Composed of Citric Acid-Sucrose for Particleboard.
BioResources, 11(2): 4526-4535.



Pengaruh Komposisi Perekat Sukrosa-Amonium Dihidrogen Fosfat dan Waktu Kempa terhadap
Papan Komposit

dari Limbah Industri Tepung Aren

TEDY SANGGARA ABIMANTARA, Prof. Dr. Agr. Sc. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Witarsa U. 2015. Pengembangan Bambu untuk Mendorong Perekonomian
Masyarakat Desa. Departemen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Banten.
Serang.

Xu J, Han G, Wong ED, Kawai S. 2003. Development of Binderless Particleboard
from Kenaf Core Using Steam-Injection Pressing. Jurnal of Wood Science
49(4): 327-332.

Youngquist JA. 1995. Unlikely Partners. The Marriage of Wood and Nonwood
Materials. Forest Products Journal 45(10): 25- 69.

Zhao Z, Umemura K. 2014. Investigation of a New Natural Particleboard Adhesive
Composed of Tannin and Sucrose. Journal of Wood Science 60: 269 — 277.

Zhao Z, Hayashi S, Xu W, et al. Umemura. 2018. A Novel Eco-Friendly Wood
Adhesive Composed by Sucrose and Ammonium Dihydrogem Phosphate.
Journal of Polymers 10: 1 — 14.

Zhao Z, Sakai S, Wu D, et al. 2020. Investigation of Synthesis Mechanism, Optimal
HotPressing Conditions, and Curing Behavior of Sucrose and Ammonium

Dihydrogen Phosphate Adhesive. Polymers, 12: 1-15.



	DAFTAR PUSTAKA

