82
PENGARUH BERAT JENIS KAYU DAN PENGENCERAN BAHAN FINISHING SISTEM PU
(POLYURETHANE) TIPE CLEAR GLOSS
DENGAN THINNER TERHADAP SIFAT HASIL FINISHING KAYU
UNIVERSITAS MARISKA TARANTONA , Prof. Ir. T.A. Prayitno, M.For., Ph.D.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, 1. 2002. Cat.Seri Rumah Ide., Fdisi 8. Gramedia. Jakarta.
Anonim, 1986. Book of ASTM Standards. Philadelpia

, 1992, Program Finishing: Peningkatan Produktifitas Bagian Finishing
Melalui Aspek Aplikasi. Seminar, Semarang 1-3 Oktober 1992. PIKA.

,1995 Panduan Proses Wood Finishing Di PT Sunjaya Coating Perdana
Surabaya, Sunjaya Coating Perdana, Surabaya.

2001 Polyurethane. http ://www. Answer.com/polyurethane Definition
and Much More from Answers_com.htm_ (diakses 13 November 2007
pukul 21.00 wib)

2004a. Sanding, Staining and Fiinishing
http://www.popularwoodworking.com/fcatures/finish5.html
(diakses tanggal 7 Agustus 2007 pukul 23.00 wib)

, 2004b. en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane-77k (diakses 7 Agustus 2007
pukul 19.30 wib)

20054. Pengusaha Mebel di Jateng Harus Inovatif
http://www.kompas.com/kompas -cetak/0405/Jabar/1009452 html
(diakses 5 Agustus 2007 pukul 14.00 wib)

, 2005b. physical property of wood
www.futonlife.com/primer/wood.php3-61k-
(diakses 24 Juli 2007 pukul 23.00 wib)

, 2005¢. Thinner for Polyurethane Air Craft
www.deftfinishes.com/industrial/assets/techdata/IS260.pdf
(diakses tanggal 22 Agustus 2007 pukul 13.30 wib)

, 2006a. Polyurethane. www.bookrags.com/Polyurethane (diakses tanggal
20 Juli 2007 pukul13.00 wib)

, 2006b. Propan PU Polyurethane wood finish brochure. PT Propan Raya

,2007a. http://cerdaspool.blogspot.com/2006/10tips-trik-pengecatan.html
(diakses tanggal 21 Agustus 2007 pukul 14.00 wib)



PENGARUH BERAT JENIS KAYU DAN PENGENCERAN BAHAN FINISHING SISTEM PU
(POLYURETHANE) TIPE CLEAR GLOSS

DENGAN THINNER TERHADAP SIFAT HASIL FINISHING KAYU

UNIVERSITAS MARISKA TARANTONA , Prof. Ir. T.A. Prayitno, M.For., Ph.D.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

,2007b  Polyurethane. from Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane
(diakses 10 Oktober 2007 pukul 05.00 wib)

, 2007c. http://en.wikipedia.org/wiki/category:density
(diakses tanggal 16 Agustus 2007 pukul 13.00 wib)

Ashby, R_, 1996. Color Theory. http://www.woodfinishsupply.com/ Color Theory
and Mixing Stains or Dyes for the Woodworker and Fumiture
Finisher htm (diakses 21 September 2007 pukul 06.00 wib)

Benson, L. 1957. Plant Classification. DC Health and Company. Boston

Brown,H.P.A.J. Panshin dan C.C. Forsaith, 1952.Textbook of Technology Vol 11.
Mc Graw- Hill Book Company. New York

Budianto Dodong,A. 1996.Sistem Pengeringar Kayu. Cet.S. Kanisius.
Yogyakarta.

Haygreen, J.G. dan J.L. Bowyer. 1989. Hasil Hutan dan Ilmu Kayu. Suatu
Pengantar (terjemahan). Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia [L Badan Litbang Departemen
Kehutanan. Jakarta.

Kasmudje. 1990. Sifat Fisik dan Mekanik Kayu Sengon Pada Berbagai
Umur.Duta Rimba XVI (121 -122) 34-39

Koch, P. 1972, Utilization of Southern Pines Vol 7 : The Raw Material. US.
Departement of Agricultural Forest Service.

Kumniadi Hari. Y. 2007. Pengaruh Komposisi Sanding Sealer Dalam Base Colour
Terhadap Kekuatan Adhesive Finishing Finger Joint Laminating (FJL)
Kayu Pinus (Pinus merkusii), Solid Lamina dan Venir Lamina kayu
Kelampayan (4nthochepalus sp) (Studi Kasus di PT. Sunjaya Coating
Perdana) . Skripsi S-1. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta. (Tidak diterbitkan)

Lawrence,G. M. H. 1962. Taxonomy of Vascular Plants. The Mas Millan Book
Company. New York

Martawidjaya,A., 1. Kartasujana, Y. I. Mandang, S. A. Prawira, dan K. Kadir.
1989. Atlas Kayu Indonesia Jilid Il Badan Penelitian dan
Pengembangan Hutan. Bogor.



UNIVERSITAS

84
PENGARUH BERAT JENIS KAYU DAN PENGENCERAN BAHAN FINISHING SISTEM PU
(POLYURETHANE) TIPE CLEAR GLOSS
DENGAN THINNER TERHADAP SIFAT HASIL FINISHING KAYU
MARISKA TARANTONA , Prof. Ir. T.A. Prayitno, M.For., Ph.D.

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2008 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nadiar, S. 1989. Bila Pohon-Pohon Sengon Sudah Menghijau. Duta Rimba 113-
114/XV/1989 :56-60

Panshin, A.J. dan C.de Zeeuw. 1980. Text Book of Wood Technology Fourth
Edition: Structure, Identification, Properties and Uses of the
Commercial Woods of the United States and Canada. Mc. Graw
— Hill Book Company. New York

Prayimo, T.A. 1995. Teknologi Pengerjaan Akhir Produk Kayu, Bagian
Penerbitan Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta

, 1999. Hand Out Finishing kayu. Bagian Penerbitan Fakultas Kehutanan
UGM. Yogyakarta

Purwanto, H. 1999. Teknologi Coating. Prosiding Mapeki Jilid 1. Seminar
Nasional II Mapeki. Kerjasama anatara Fakultas Kehutanan UGM
dengan Mapeki.

Sabamudin, S. dan Widyastuti, S.M. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan
Skripsi. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta

Satas, D. and Tracton, A.A. 2001. Coatings Technology Handbook. Second
Edition, Revised and Expanded. Marcel Dekker. New York

Saefudin dan Efrida Basri. 2003 Pemanfaatn Manii (Maesopsis Eminii) dalam
System Konservasi Lahan Marginal Bahan Penambang Emas : Studi
Kasus di Desa Kertajaya Sukabumi. Seminar Nasional VI Mapeki.
Bukit Tinggi

Steel,R.G.D dan JH.Torrie.1995. Prinsip dan Prosedur Statistika Suatu
Pendekatan Biometric.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sulistyo, J. 2006. Petunjuk Praktikum Finishing Kayu. Bagian Penerbitan
Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

Sunaryo, A. 1997. Reka Oles Mebel Kayu. Cet III. Ed [. Kanisius. Yogayakarta.
William, R. S. 1999. Finishing of Wood, Wood Handbook, Wood as an

Engineering Materials, Chapter 15, Forest Product Laboratory, USDA
Forest service, Madison, Wisconsin.

Yuswanto. 2000. Finishing Kayu. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.



