OPTIMASI PARAMETER PROSES PADA PEMBUATAN SERBUK BOVINE HYDROXYAPATITE
DENGAN MENGGUNAKAN BALL
)\ MILLING
Melisa Indriyan, Prof. Ir. Alva Edy Tantowi, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, 2013, Populasi Ternak 2000-2011,
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_suby
ek=24&notab=12, diakses online 15 April 2013.

Canakci, A., Erdemir, F., Varol, T., dan Patir, A., 2013, Determining The Effect
of Process Parameter on Particle Size in Mechanical Milling Using The
Taguchi Method: Measurement an Analysis, Journal of Alloys and
Compounds vol 46 pp 3532-3540.

Fathi, M.H., Hanifi, A., dan Mortazavi, V., 2008, Preparation and Bioactivity
Evaluation of Bone-like Hydroxyapatite Nanopowder, Journal of Materials
Processing Technology vol 202 pp 536-542.

Feng, H., Jia, D., and Zhou, Y., 2007, Influence Factors of Ball Milling Process
on BE Powder for Reaction Sintering of TiB/Ti-4.0Fe-7.3Mo Composite,
Journal of Materials Processing Technology vol 182 pp 79-83.

Hewitt, S.A. dan Kibble, K.A., 2009, Effect of Ball Milling Time on The
Synthesis and Consolidation of Nanostructured WC-Co Composite, Journal
of Refractory Metals & Hard Materials vol 27 pp 937-948.

Groover, M.P., 2007, Fundamental of Modern Manufacturing, 3rd Edition , John
Wiley & Sons, Inc., New York

Herliansyah, M.K., Suyitno, Dewo, P., M. Hamdi, dan Ektessabi, A.l., 2011.
Development and Characterization of Bovine Hydroxyapatite Porous Bone
Graft for Biomedical Applications, Advanced Material Research, Vol 277
pp 59-65

Herliansyah, M.K., Muzafar, C., dan Tontowi, A.E., 2012, Natural Bioceramics
Bone Graft: A Comparative Study of Calcite Hydroxyapatite, Gypsum
Hydroxyapatite, = Bovine  Hydroxyapatite and  Cuttlefish ~ Shell
Hydroxyapatite, Proceeding of the Asia Pacific Industrial Engineering &
Management System Conference.

Martin, A., 1990, Farmasi Fisika, Buku Il, Ul Press, Jakarta.

Montgomery, D.C., 2001, Design and Analysis of Experiments, John Wiley &
Sons, Inc., New York.

Montgomery, D.C., dan Runger, G.C., 2003, Applied Statistics and Probability
for Engineers, John Wiley & Sons, Inc, New York.

49


http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=24&notab=12
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=3&tabel=1&daftar=1&id_subyek=24&notab=12

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DENGAN MENGGUNAKAN BALL
MILLING
Melisa Indriyan, Prof. Ir. Alva Edy Tantowi, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng

Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Nath, A.K., Jiten, C. dan Singh, K.C., 2009, Influence of Ball Milling Parameters
on The Particle Size of Barium Titanate Nanocrystalline Powders, Physica
B vol 405 pp 430-434.

Novastyano. A., 2012, Analisis Parameter Proses pada Pembuatan Serbuk
Menggunakan Ball Milling, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Mesin dan
Industri, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ooi, C.Y., Hamdi, M., dan Ramesh, S., 2006, Properties of Hydroxyapatite
Produced by Annealing of Bovine Bone, Ceramics International vol 33 pp
1171-1177.

Ozawa, M., Hattori, M. dan Satake, K., 2007, Waste Management and
Application of Fishbone Hydroxyapatite for Waste Water Treatment,
Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007,
ISETSO07, pp. 957-958

Perry, R.H., 2008, Perry’s Chemical Engineers Handbook, Eight Edition,
McGraw-Hill: New York.

Puspitasari, T.D., 2007, Studi Pembuatan Serbuk dengan Ball Milling, Tugas
Akhir Jurusan Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Ruksudjarit, A., Pengpat, K., Rujijanagul, G., and Tunkasiri, T., 2007, Synthesis
and Characterization of Nanocrystalline Hydroxyapatite from Natural
Bovine Bone, Current Applied Physics vol 8 pp 270-272.

Saputri, H. S., dan Winaningsish, 1., 2010. Proses Pembuatan Hidroksiapatit dari
Limbah Tulang Bandeng. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro, Semarang.

Schey, J.A., 2000, Proses Manufaktur: Introduction to Manufacturing Process,
Penerbit Andi, Yogyakarta.

Suwanda, 2011, Desain Eksperimen untuk Penelitian Ilmiah, Penerbit Alfabeta,
Bandung.

Thamaraishelvi, T.V. dan  Rajeswari, S., 2004, Biological Evaluation of
Biocermic Material - A Review, Trends Biomater. Artif Organs, Vol 18 (1),
pp 9-17

Wahjudi, D., 2010, Aplikasi Metode Response Surface Untuk Optimasi Kualitas
Warna Minyak Goreng, Tugas Akhir, Universitas Kristen Petra, Bandung.

OPTIMASI PARAMETER PROSES PADA PEMBUATAN SERBUK BOVINE HYDROXYAPATITE



OPTIMASI PARAMETER PROSES PADA PEMBUATAN SERBUK BOVINE HYDROXYAPATITE
DENGAN MENGGUNAKAN BALL
MILLING

Melisa Indriyan, Prof. Ir. Alva Edy Tantowi, M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng
GLj\I\]%\//\%R]S\}[—QADSA Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Widiyastuti, Nurtono, T., Warsito, Setiawan, A. dan Winardi, S., 20009,
Pembuatan Partikel Hydroxyapatite Dengan Proses Flame Sintesis, Seminar
Nasional Teknik Kimia Indonesia- SNTKI 2009, ISBN 978-979-98300-1-2

Zhang, F.L., Zhu, M., dan Wang C.Y., 2007, Parameter Optimization in The
Planetary Ball Milling of Nanosturctured Tungsen Carbide/Cobalt Powder,

International Journal of Refractory Metal & Hard Material vol 26 pp 329-
333



	Halaman Judul
	Lembar Pengesahan
	Lembar Pernyataan
	Naskah Soal Tugas Akhir
	Lembar Persembahan
	Intisari
	Kata Pengantar
	Ucapan Terimakasih
	Daftar Isi
	Daftar Gambar
	Daftar Tabel
	Daftar Lampiran
	DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN
	BAB I

 PENDAHULUAN
	1.1  Latar Belakang
	1.2  Rumusan Masalah
	1.3  Asumsi dan Batasan
	1.4  Tujuan Penelitian
	1.5  Manfaat Penelitian

	BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III 

LANDASAN TEORI
	3.1  Serbuk
	3.2  Hidroksiapatit
	3.3 Ball Milling
	3.4  Desain Eksperimen
	3.5  Factorial Design

	BAB IV 

METODE PENELITIAN
	4.1  Objek dan Lokasi Penelitian
	4.2  Diagram Alir Penelitian
	4.3 Bahan dan Alat Penelitian

	BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN
	5.1. Setting Parameter  Optimal 
	5.2.  Parameter Proses Ball Milling
	5.3.  Persamaan Matematis
	5.4.  Pembahasan

	BAB VI 

PENUTUP
	6.1  Kesimpulan
	6.2  Saran

	DAFTAR PUSTAKA

