KARAKTERISTIK SIFAT MEKANIS KOMPOSIT SANDWICH DENGAN CORE LIMBAH PARTIKEL
SABUT KELAPA DAN SKIN
KOMPOSIT DARI SERAT ENCENG GONDOK
Catur Pramono, Prof. Ir. Jamasri, Ph.D., IPU., ASEAN Eng
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2011 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

KARAKTERISTIK SIFAT MEKANISKOMPOSIT SANDWICH DENGAN
CORE LIMBAH PARTIKEL SABUT KELAPA DAN SKIN KOMPOSIT DARI
SERAT ENCENG GONDOK

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai dergjat Sarjana S-2

Program Studi Teknik Mesin

Disusun oleh:
CATUR PRAMONO

09/291028/PTK /05958

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSI TASGADJAH MADA
YOGYAKARTA
2011



	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Perumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Tinjauan Penelitian pendahuluan
	2.2. Analisis Tegangan
	2.3. Analisis Regangan
	2.4. Modulus Elastisitas
	2.5. Teori Komposit
	2.6. Analisis Kekuatan Tarik Komposit
	2.7. Sifat Bending
	2.8. Sifat bending pada komposit laminat

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1. Bahan dan Alat Penelitian
	3.2. Metode Pengolahan dan Preparasi Serat Enceng Gondok
	3.3. Metode Pengolahan Partikel Sabut Kelapa dan Manufaktur Core
	3.4. Manufaktur Spesimen
	3.5. Tabulasi Pengujian, Teknik Pengujian, dan Peralatan Uji
	3.6. Diagram Alir Penelitian

	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Sifat Mekanis Urea Formaldehid Murni
	4.2. Sifat Mekanis Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Kandungan UF
	4.2.1. Sifat Tarik Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Kandungan UF
	4.2.2. Sifat Bending Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Kandungan UF
	4.2.3. Sifat Impak Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Kandungan UF

	4.3. Sifat Mekanis Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Ketebalan
	4.3.1. Sifat Tarik Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Ketebalan
	4.3.2. Sifat Bending Core Partikel Sabut Kelapa Variasi Ketebalan
	4.3.3. Sifat impak core Partikel Sabut Kelapa Variasi Ketebalan

	4.4. Pengujian Serat
	4.4.1. Pengujian Densitas Serat
	4.4.2. Pengujian Laju Penurunan Kadar Air Serat

	4.5. Sifat Mekanis Komposit
	4.5.1. Sifat Tarik Komposit
	4.5.2. Sifat Bending Komposit
	4.5.2. Sifat Impak Komposit

	4.6. Sifat Bending dan Impak Komposit Sandwich
	4.6.1. Komposit Sandwich dengan Core 80%UF dan Skin 20%Vf
	4.6.2. Komposit Sandwich dengan Skin 20%Vf dan Core Variasi kandungan UF


	BAB V PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

