Penentuan Faktor Intensitas Tegangan Kritis Pada Material Poliester
Teguh Pramono Tunggal , Prof. Ir. Jamasri, Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2003 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA DAFTAR PUSTAKA

ASTM, Annual Book of ASTM Standards, 2000

Billmeyer, F. W. Jr., Textbook of Poiymer Science, John Wiley & Sons, 1984

Broek, D., Elementary Engineering Fracture Mechanics, Martinus Nijhoff
Publisher, 1987

Broek, D., Failure Analysis and Fracture Mechanics, Trans. ASM, Metals
Handbook Failure Analysis and Prevention, Vol. 11 Ed. 9

Dieter, G. E., (Alih Bahasa : Ir. Sriati Djaprie, M. E., M. Met.), Metalurgi
Mekanik, Penerbit Erlangga, 1992

Schwardz, M. M., Mechanics of Composite Materials, Mc Graw il 1984

Surdia, T., Pengetahuan Bahan Teknik, Pradnya Paramitha, 1985




	Halaman Judul
	Halaman Pengesahan
	Halaman Naskah Soal
	Halaman Persembahan
	Kata Pengantar
	Abstrak
	Daftar Isi
	Daftar Gambar
	Daftar Tabel
	Bab I Pendahuluan
	Bab II Tinjauan Pustaka
	Bab III Pelaksanaan Pengujian
	Bab IV Hasil Pengujian
	Bab V Pembahasan
	Bab VI Penutup
	Daftar Pustaka
	Lampiran

