
KARAKTERISASI PERLAKUAN PERMUKAAN SERAT KULIT BATANG 

WIDURI (CALOTROPIS GIGANTEA) TERHADAP WETTABILITY DAN 

MAMPU REKAT SERAT TUNGGAL, DAN SIFAT MEKANIK KOMPOSIT 

DENGAN MATRIKS RESIN EPOKSI 

 

Tesis  

untuk memenuhi sebagian persyaratan 

mencapai derajat sarjana S-2   

 

Program Studi Teknik Mesin 

Kelompok Bidang  Ilmu-Ilmu Teknik 

 

 
 

diajukan oleh 

Yeremias Maria Pell 

08/277164/PTK/5364 

  

Kepada 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS GADJAH MADA  

YOGYAKARTA 

2010 

KARAKTERISASI PERLAKUAN PERMUKAAN SERAT KULIT BATANG  WIDURI (CALOTROPIS
GIGANTEA) TERHADAP
WETTABILITY DAN  MAMPU REKAT SERAT TUNGGAL, DAN SIFAT MEKANIK KOMPOSIT  DENGAN
MATRIKS RESIN EPOKSI 
Yeremias Maria Pell, Prof. Ir. Jamasri, Ph.D., IPU., ASEAN Eng
Universitas Gadjah Mada, 2010 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	Halaman Judul
	Halaman Pengesahan
	Halaman Pernyataan
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN
	ABSTRACT
	INTISARI
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Batasan Masalah
	1.5. Keaslian
	1.6. Manfaat Penelitian
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Tinjauan Pustaka
	2.2. Landasan Teori
	2.2.1. Pengertian Material Komposit
	2.2.2. Jenis-jenis Komposit
	2.2.3. Serat Alam sebagai Penguat Komposit
	2.2.4. Tanaman Widuri
	2.2.5. Mekanisme Ikatan antara Serat dan Matriks
	2.3. Sifat Fisik dan Mekanik Serat Tunggal
	2.3.1. Densitas Serat
	2.3.2. Luas Penampang Serat
	2.3.3. Kandungan Air Serat
	2.3.4. Kekuatan Tarik dan Regangan Tarik Serat Tunggal
	2.3.5. Sudut Kontak antara Serat dan Matriks
	2.3.6. Kekuatan Pull-out Serat dan Matriks
	2.4. Fraksi Volum Serat dan Matriks
	2.5. Sifat Mekanik Komposit
	2.5.1. Kekuatan Tarik Komposit
	2.5.2. Kekuatan Bending Komposit
	2.5.3. Ketangguhan Impak Komposit
	2.6. Hipotesa
	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1. Bahan Penelitian
	3.2. Peralatan Penelitian
	3.3. Proses Penelitian
	3.3.1. Pemisahan Serat (Dekortikasi)
	3.3.2. Perlakuan Serat
	3.4. Pengujian Serat Tunggal
	3.4.1. Pengujian Densitas, Kandungan Air dan Luas Penampang
	3.4.2. Pengujian Tarik Serat Tunggal
	3. 4. 3. Pengukuran Sudut Kontak
	3.4.4. Pengujian Pull-Out
	3.5. Pembuatan Bio-komposit
	3.5.1. Pengujian Tarik Komposit
	3.5.2. Pengujian Bending Komposit
	3.5.3. Pengujian Impak Komposit
	3.6. Scanning Electron Microscope (SEM)
	3.7. Metode Analisis Data
	3.8. Diagram Alir Penelitian
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Karakterisasi Permukaan Serat Kulit Batang Widuri
	4.2. Densitas Serat Kulit Batang Widuri
	4.3. Luas Permukaan Serat Kulit Batang Widuri
	4.4. Kandungan Air Serat Kulit Batang Widuri
	4.5. Hasil Pengujian Tarik Serat Tunggal
	4.6. Hasil Pengukuran Sudut Kontak
	4.7. Hasil Pengujian Pull-Out
	4.8. Hasil Pengujian Tarik Komposit
	4.9. Hasil Pengujian Bending
	4.10. Hasil Pengujian Impak
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran-saran
	DAFTAR PUSTAKA
	Lampiran 1

