PENGARUH KONSENTRASI PROTEIN PADA PELUMAS TERHADAP KEAUSAN UHMWPE OLEH
STAINLESS STEEL316L DENGAN

IMPLANTASI ION NITROGEN UNTUK APLIKASI SENDI LUTUT TIRUAN

UNIVERSITAS Darmanto, Ir. Rini Dharmastiti, M.Sc. Ph.D., IPM. ASEAN. Eng

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL e i
HALAMAN PENGESAHAN e i
HALAMAN PERNYATAAN e il
KATAPENGANTAR e v
DAFTAR IS e vi
DAFTAR TABEL e viil
DAFTAR GAMBAR e ix
DAFTAR LAMPIRAN et xi
INTISARIL e, xii
ABSTRACT e Xiil
BAB I. PENDAHULUAN e 1
1.1. Latar belakang =~ .o 1
1.2. Keaslian penelitian = ....ccooooieiieeieeieeeeeee e 5
L3. Tujuan e 5
1.4. Manfaat penelitian = ..o 5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA e 6
2.1, Pelumasan e 6
2.2.Pelumas e 8
2.3.Keausan e 9
2.4. Stainless Steel 316L oo 11

vi



	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar belakang
	1.2. Keaslian penelitian
	1.3. Tujuan
	1.4. Manfaat penelitian
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Pelumasan
	2.2. Pelumas
	2.3. Keausan
	2.4. Stainless Steel 316L
	2.5. Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
	2.6. Implantasi Ion
	2.7. Alat uji keausan Undirectional Pin On Plate (POP)
	2.8. Pengukuran kekerasan permukaan material
	BAB III  METODOLOGI PENELITIAN
	3.1. Bahan penelitian
	3.2. Identifikasi variabel
	3.3. Alat penelitian
	3.4. Langkah-langkah penelitian
	3. 5. Diagram alir penelitian
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Implantasi ion Nitrogen
	4.2. Keausan
	4.3. Pelumas
	4.4. Pengamatan Struktur Mikro UHMWPE
	4.5. Pengamatan Struktur Mikro SS 316L
	4.6. Pembahasan
	BAB V PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

