
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Sifat Mekanis Komposit BIS-GMA/TEGDMA-CLAY Untuk Aplikasi Material Tambal Gigi
Arief Kurniawan, Prof. Dr. Ir. Kusmono., S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
Universitas Gadjah Mada, 2013 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	Halaman Judul
	Halaman pengesahan
	Halaman pernyataan
	Halaman naskah soal
	Halaman persembahan
	Kata pengantar
	Daftar isi
	Daftar gambar
	Daftar tabel
	Daftar lampiran
	Daftar notasi dan singkatan
	Intisari
	Abstract
	Bab I Pendahuluan
	1.1 Latar belakang
	1.2 Rumusan masalah
	1.3 Batasan masalah
	1.4 Tujuan penelitian
	1.5 Manfaat penelitian

	Bab II Tinjauan Pustaka
	Bab III Landasan Teori
	3.1 Komposit
	3.1.1 Definisi komposit
	3.1.2 Klasifikasi komposit 
	3.1.3 Faktor yang mempengaruhi performa komposit

	3.2 Anatomi gigi
	3.3 Material tambal gigi
	3.3.1 Definisi material tambal gigi
	3.3.2 Jenis material tambal gigi
	3.3.2.1 Amalgam
	3.3.2.2 Glass Ionomer Cement
	3.3.2.3 Resin komposit
	3.3.2.4 Campuran logam emas
	3.3.2.5 Porselen


	3.4 Komposisi material tambal gigi resin komposit
	3.5 Clay
	3.6 Nanokomposit
	3.6.1 Jenis komposit
	3.6.2 Teknik pembuatan nanokomposit
	3.6.3 Karakterisasi nanokomposit
	3.6.3.1 X-ray diffraction (XRD)
	3.6.3.2 Transmission Electron Microscopy (TEM)
	3.6.3.3 Scanning Electron Microscope (SEM)



	Bab IV Metodologi Penelitian
	4.1 Bahan
	4.2 Alat
	4.3 Diagram alir penelitian
	4.4 Komposisi bahan penelitian
	4.5 Prosedur penelitian
	4.5.1 Persiapan alat dan bahan
	4.5.2 Pengadukan resin dan clay
	4.5.3 Proses pembuatan dan curing komposit Bis-GMA/TEGDMA/clay

	4.6 Analisa XRD
	4.7 Pengujian mekanis
	4.7.1 Pengujian tarik
	4.7.2 Pengujian lengkung
	4.7.3 Pengujian tekan

	4.8 Pengamatan permukaan patah menggunakan SEM

	Bab V Hasil Dan Pembahasan
	5.1 Analisa XRD
	5.2 Pengujian tarik
	5.3 Pengujian lengkung
	5.4 Pengujian tekan
	5.5 Pengamatan permukaan patah menggunakan SEM

	Bab VI Kesimpulan dan Saran
	6.1 Kesimpulan
	6.2 Saran

	Daftar Pustaka
	Lampiran

