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	Gigi memiliki sifat-sifat material yang tidak seragam dan  memilki kontur yang tidak teratur, sehingga menyebabkan tegangan yang kompleks didalam susunan gigi. Pasak endodontik yang beredar di pasaran saat ini mempunyai komposisi dan struktur yang hom...
	Pada penelitian ini dilakukan pemodelan dan analisa distribusi tegangan terhadap 4 jenis gigi. Adapun 4 jenis gigi tersebut adalah premolar atas kedua, premolar bawah pertama, incisivus lateralis atas dan caninus atas. Pada penelitian ini kami melakuk...
	Pasak endodontik yang beredar di pasaran saat ini, baik paduan logam, fiber maupun komposit mempunyai komposisi dan struktur yang homogen. Apabila suatu gaya dikenakan pada mahkota gigi seperti pada waktu pengunyahan atau trauma, mengakibatkan momen r...
	Pasak endodontik dengan struktur FGM yang ideal harus terbuat dari  material-material yang mampu menahan beban yang bekerja pada daerah tersebut, namun juga memiliki karakteristik yang mendekati gigi aslinya sehingga sebelum melakukan pembuatan pasak ...
	Sifat-sifat material dari gigi yang tidak seragam dan ketidakteraturan dari kontur gigi menyebabkan tegangan yang kompleks didalam susunan gigi. Menurut Merdji dkk. (2012) banyak literatur yang menggunakan FEA metode untuk mempelajari distribusi tegan...
	1.2 Rumusan Masalah
	Dari latar belakang penelitian tersebut, maka perlu dilakukan analisa terhadap pengaruh vertikal, horizontal (lingual dan facial-buccal side) dan oblique (buccal-facial side) terhadap distribusi tegangan pada gigi.
	Distribusi tegangan pada struktur gigi yang memiliki bentuk geometri yang rumit dan tidak beraturan dapat dianalisa menggunakan metode Finite Element Analysis (FEA). Pada penelitian ini proses awal pembuatan model gigi 3D dilakukan dengan foto X-RAY 2...
	3. Horizontal load pada sisi (lingual dan facial-buccal side) (P3) dan (P4)

