ANALISIS KARAKTERISTIK MINYAK DAN WAX HASIL PIROLISIS PLASTIK HIGH DENSITY
POLYETHYLENE BERDASARKAN
VARIASI SUHU
Anjar Kresna Putra, Prof. Dr-Ing. Ir. Harwin Saptoadi, M.S.E., IPM. ASEAN Eng
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2012 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

SKRIPSI

ANALISIS KARAKTERISTIK MINYAK DAN WAX HASIL PIROLISIS
PLASTIK HIGH DENSITY POLYETHYLENE BERDASARKAN VARIASI
SUHU

No. Soal : TKM 4403/ 11-2011/2012 / HS /05 /01 / 20.02 / 2012

Anjar Kresna Putra

08 /269198 / TK / 34332

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012



	HALAMAN JUDUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN NASKAH SOAL
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN 
	DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN
	INTISARI
	ABSTRACT 
	BAB I 

PENDAHULUAN
	1.1.  Latar Belakang 
	1.2.  Rumusan Masalah
	1.3.  Asumsi dan Batasan Masalah
	1.4.  Tujuan Penelitian
	1.5. Manfaat Penelitian
	1.6.  Hipotesi

	BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III 

LANDASAN TEORI 
	3.1.  Manajemen Limbah Plastik (Waste Plastics Management)
	3.2.  Plastik 
	3.3.  Karakteristik High Density Polyethylene (HDPE)
	3.4.Pirolisis Plastik
	3.5.  Bahan Bakar Cair
	3.6.  Minyak bumi
	3.7.  Definisi,  Instrumentasi,  Prinsip  Kerja,  dan  Metode  Analisis  Gas 

Cromatografy Mass Spectrometry (GCMS)

	BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN
	4.1.  Jenis Penelitian
	4.2.   Tempat dan Waktu Penelitian
	5.3.  Alat dan Bahan
	5.4.  Prosedur Penelitian
	5.5.  Diagram Alir Penelitian 

	BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN
	5.1. Hubungan  waktu  terhadap  produk  liquid  hasil  pirolisis  pada  berbagai 

variasi  temperatur  (450°C,500°C,550°C,600°C,  dan  650°C)  dengan  massa 

awal konstan 900gr
	5.2. Pengaruh  variasi  temperatur  (450°C,500°C,550°C,600°C,  dan 

650°C).terhadapprodukLiquid,  Solid  dan  Gas  yang  dihasilkan  dari  proses 

Thermal Cracking Pyrolysis dengan massa awal konstan 900gr
	5.3.  Pengaruh  variasi  temperatur  (450°C,500°C,550°C,600°C,  dan 

650°C).terhadapkarakteristik  minyak  dan  waxyang  dihasilkan  dari  Proses 

Thermal Cracking Pyrolysis
	5.4.  Hasil  analisis  GCMS  dan  karakteristikprodukminyak  dan  waxdari  proses 

Thermal  Cracking  Pyrolysispada  berbagai  variasi  temperatur 

(450°C,500°C,550°C,600°C,  650°C)  dengan  interval  senyawa  atom  C  bahan 

bakar komersil
	5.5.  Energy Balance

	BAB VI 

PENUTUP
	6.1.Kesimpulan
	6.2.Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

