PENGERASAN LOKAL LUBANG PADA BAJA AISI 316 L DENGAN MANDRIL KERUCUT
Ardi Purnomo, Dr. Ir. Urip Agus Salim, ST. M.Eng.Sc

Universitas Gadjah Mada, 2012 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS

GADJAH MADA SKRIPSI

PENGERASAN LOKAL LUBANG PADA BAJA AISI 316 L
DENGAN
MANDRIL KERUCUT
No. Soal : TKM 4402T/1-2011/2012/UAS/73/11.03/2011

DisusunOleh :

Ardi Purnomo
05/183591/TK/30321

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN DAN INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2012



	Halaman Judul
	Halaman Pengesahan
	Halaman Pernyataan
	Halaman Naskah Soal
	Halaman Persembahan
	Intisari
	Kata Pengantar
	Daftar isi
	Daftar Gambar
	Daftar Notasi dan Singkatan
	Daftar Lampiran
	Bab I Pendahuluan
	1.1. latar belakang
	1.2. rumusan masalah
	1.3. tujuan penelitian
	1.4. batasan masalah
	1.5. manfaat penelitian

	Bab II Tinjauan Pustaka
	2.1. pengerasan baja
	2.2. deformasi

	Bab III Landasan Teori
	3.1. baja Aisi 316L
	3.2. deformasi plastis
	3.3. proses pengerasan

	Bab IV Metodologi Penelitian
	4.1. benda uji
	4.2. alat pengerjaan dingin
	4.3. alat uji
	4.4. cara penelitian
	4.5. alur penelitian

	Bab V Hasil dan Pembahasan
	5.1. kondisi benda uji
	5.2. struktur mikro
	5.4. peningkatan kekerasan

	Bab VI Kesimpulan
	Daftar Pustaka
	Lampiran

