Penelitian Sifat Fisis dan Mekanis Piston Yamaha Hasil Pengecoran Dengan Pasir Cetak Variasi
Bentonit 4%, 6%,8%, 10% Dan Tepung Arang 1%

Hermawan Prasetyo , Ir. Samsudin

Universitas Gadjah Mada, 2005 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/ 125

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

American Society for Metal, 1972, Metals Hand Book : Atlas of Microstructures
of Industrial Alloys, 8" Edition, Volume 7

Amstead, B.H., 1992, Teknologi Mekanik, alih bahasa : Djaprie, S., Erlangga,
Jakarta.

Dieter, G.E, 1980, Metalurgi Mekanik, alih bahasa : Djaprie, S., Erlangga, Jakarta.

Farag, MM, 1997, Materials Selection for Engineering Design, Prentice Hall,

Europe

Malau, V., 2003, Diktat Kuliah Bahan Teknik, Jurusan Teknik Mesin Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Surdia, T., 1995, Pengetahuan Bahan Teknik, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Surdia, T., 1991, Teknik Pengecoran Logam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Viack, V., 1983, Ilmu dan Teknologi Bahan, alih bahasa : Djaprie, S., Erlangga,
Jakarta.



	HALAMAN JUDUL
	NASKAH SOAL
	INTISARI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah
	1.2 Ruang Lingkup Kajian
	1.3 Tujuan Penulisan
	1.4 Cara Pengumpulan Data

	BAB II  LANDASAN TEORI
	2.1 Aluminium
	2.2 Paduan Aluminium
	2.3 Unsur-unsur Paduan dan Pengaruhnya
	2.4 Pengecoran Logam
	2.5 Pasir Cetak
	2.6 Pengujian Sifat Fisi dan Mekanis

	BAB III  PEMBUATAN BENDA UJI DAN PENGUJIAN
	3.1. Diagram Alir Penelitian 
	3.3. Pengujian Pasir Cetak
	3.2. Proses Pengecoran
	3.4. Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis

	BAB IV  HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 
	4.1. Pengujian Komposisi Kimia Bahan
	4.2. Pengujian Struktur Mikro Benda Cor
	4.3. Pengujian Kekerasan Benda Cor
	4.4. Pengujian Kekuatan Tarik Benda Cor
	4.5. Pengujian Kekuatan Impak Benda Cor
	4.6. Pengujian Berat Jenis Benda Cor
	4.7. Pengujian Permeabilitas Pasir Cetak
	4.8. Pengujian Kekerasan Pasir Cetak

	BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR  PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

