
 

 

 

 

SKRIPSI 

MODIFIKASI MORDENIT DENGAN PERLAKUAN HNO3 DAN/ATAU NaOH 

SEBAGAI KATALIS PADA HYDROTREATING α-SELULOSA TERPIROLISIS 

MODIFICATION OF MORDENITE WITH HNO3 AND/OR NaOH TREATMENTS      

AS A CATALYST IN HYDROTREATING OF PYROLYZED α-CELLULOSE 

 

 

 

 

 

 

DESI SURYANI 
14/364450/PA/16020 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA KIMIA 

DEPARTEMEN KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

 

2018 

Modifikasi Mordenit dengan Perlakuan HNO3 dan/atau NaOH sebagai Katalis Pada Hydrotreating 
Alfa-Selulosa Terpirolisis
DESI SURYANI, Prof. Dra. Wega Trisunaryanti, M.Si., Ph.D.M.Eng; Prof.Drs. Karna Wijaya, M.Eng, Dr.rer.nat.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	HALAMAN JUDUL

	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN
	PERSEMBAHAN
	PRAKATA
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR LAMPIRAN
	DAFTAR LAMPIRAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	BAB I 
PENDAHULUAN
	I.1 Latar Belakang
	I.2 Tujuan Penelitian
	I.3 Manfaat Penelitian

	BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
	II.1 Tinjauan Pustaka
	II.1.1 Zeolit dan mordenit
	II.1.2 Dealuminasi terhadap mordenit dengan perlakuan asam
	II.1.3 Desilikasi terhadap mordenit dengan perlakuan basa
	II.1.4 Selulosa
	II.1.5 Hydrotreating bio-oil

	II.2 Perumusan Hipotesis dan Rancangan Penelitian
	II.2.1 Perumusan hipotesis 1
	II.2.2 Perumusan hipotesis 2
	II.2.3 Perumusan hipotesis 3
	II.2.4 Rancangan penelitian


	BAB III 
METODE PENELITIAN
	III.1 Bahan
	III.2 Peralatan
	III.3 Prosedur Penelitian
	III.3.1 Preparasi material katalis mordenit
	III.3.1.1 Perlakuan HNO₃ terhadap mordenit
	III.3.1.2 Perlakuan NaOH terhadap mordenit

	III.3.2 Karakterisasi material katalis mordenit
	III.3.2.1 Analisis rasio Si/Al mordenit
	III.3.2.2 Uji keasaman mordenit
	III.3.2.3 Analisis kristalinitas menggunakan XRD
	III.3.2.4 Analisis pori dengan adsorpsi gas nitrogen

	III.3.3 Pirolisis α-selulosa
	III.3.4 Uji aktivitas katalis


	BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN
	IV.1 Pengaruh perlakuan HNO3 dan/atau NaOH terhadap rasio Si/Al dan keasaman mordenit
	IV.2 Pengaruh perlakuan HNO3 dan/atau NaOH terhadap kristalinitas mordenit
	IV.3 Pengaruh perlakuan HNO3 dan/atau NaOH terhadap karakter pori mordenit
	IV.4 Pirolisis α-selulosa (bio-oil)
	IV.5 Uji aktivitas katalis
	IV.7 Selektivitas fraksi cair

	BAB V 
KESIMPULAN
	V.1 Kesimpulan
	V.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



