ANALISA KEGAGALAN TIPPING LINK PADA EXCAVATOR KASMINO
AHMAD BACHTIAR NUR R, Harjono, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Amanto, H., dan Daryanto. (1999). IImu Bahan. Jakarta: Bumi Aksara.

ASTM E8/E8M-13a. (2013). Standard Test Methods for Tension Testing of
Metallic Material. The United States of America: American Society for

Testing and Materials.

Balai Penelitian Teknologi Mineral. Optical Emission Spectrometer-Spectromaxx.
bptm.lipi.go.id. http://bptm.lipi.go.id/optical-emission-spectrometer-
spectromaxx/ (diakses pada 5 September 2019)

Buntarto. (2016). Alat Berat dan Sistem Undercarriage. Bantul: Pustaka Baru

Press.

Khurmi, R. S., dan J. K. Gupta. (2005). A Textbook of Machine Design (Firts
Multicolour Edition). New Delhi: Eurasia Publishing House (PVT.) LTD.

Marzocchi Pompe. ALP, Bologna: Marzocchi Group.

PT. Alberindo Prima Persada. Produk dan Jasa. Kasmino.com.

http://www.kasmino.com/produk.html (diakses pada 3 September 2019)
Rostiyanti, S.F. (2002). Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi. Jakarta: Rineka Cipta.

Wiryosumarto, H., dan Okumura, T. (2000). Teknologi Pengelasan Logam.
(Cetakan Ke-8). Jakarta: Pradnya Paramita.

32


http://bptm.lipi.go.id/optical-emission-spectrometer-spectromaxx/
http://bptm.lipi.go.id/optical-emission-spectrometer-spectromaxx/
http://www.kasmino.com/produk.html



