
 
 

i 
 

SKRIPSI 
 

PENGARUH PENAMBAHAN NATRIUM KARBONAT DAN 

KARBOKSIMETIL SELULOSA TERHADAP KARAKTER BENTONIT 

PUTIH BOYOLALI SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN LUMPUR 

PENGEBORAN 

 

THE EFFECT OF SODIUM CARBONATE AND CARBOXYMETHYL 

CELLULOSE ADDITION ON BOYOLALI WHITE BENTONITE 

CHARACTER AS DRILLING MUD MATERIAL 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh derajat Sarjana Sains 

Ilmu Kimia 

 

 

 

 
 

 

 

 

DWI INDRIYANI 

16/398553/PA/17514 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI SARJANA KIMIA 

DEPARTEMEN KIMIA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2021 

Pengaruh Penambahan Natrium Karbonat dan Karboksimetil Selulosa Terhadap Karakter Bentonit
Putih
Boyolali Sebagai Bahan Pembuatan Lumpur Pengeboran
DWI INDRIYANI, Prof. Dr.rer.nat. Nuryono, M.S.; Prof. Drs. Sri Juari Santosa, M.Eng., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	HALAMAN JUDUL
	LEMBAR PENGESAHAN
	HALAMAN PERNYATAAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN 
	PRAKATA 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	INTISARI 
	ABSTRACT 
	BAB I PENDAHULUAN 
	I.1 Latar Belakang 
	I.2 Tujuan Penelitian 
	 I.3 Manfaat Penelitian 

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
	II.1 Tinjauan Pustaka 
	II.1.1 Lumpur pengeboran 
	II.1.2 Bentonit 
	II.1.3 Natrium karbonat 
	II.1.4 Karboksimetil selulosa (CMC) 
	II.1.5 Natrium heksametafosfat 

	II.2 Perumusan Hipotesis dan Rancangan Penelitian 
	II.2.1 Perumusan hipotesis 1 
	II.2.2 Perumusan hipotesis 2 
	II.2.3 Perumusan hipotesis 3 
	II.2.4 Rancangan penelitian 


	BAB III METODE PENELITIAN 
	III.1 Bahan 
	III.2 Peralatan 
	III.3 Prosedur Penelitian 
	III.3.1 Preparasi sampel 
	III.3.2 Pengaruh natrium karbonat pada indeks swelling bentonit 
	III.3.3 Uji reologi bentonit 
	III.3.4 Penentuan residu dengan pengayakan basah (75 µm) 
	III.3.5 Karakterisasi sampel 


	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
	IV.1 Karakter Sampel Bentonit Putih 
	IV.2 Pengaruh Penambahan Natrium Karbonat terhadap Swelling BPB  
	IV.3 Pengaruh Variasi Natrium Karbonat dan Karboksimetil Selulosa (CMC) terhadap Sifat Reologi BPB 
	IV.4 Residu dengan Pengayakan Basah (75 µm) 
	IV.5 Karakterisasi BPB, BPB-natrium karbonat, dan BPB-natrium karbonat-CMC dengan Fourier Transform Infrared (FTIR) 
	IV.6 Karakterisasi BPB, BPB-natrium karbonat, dan BPB-natrium karbonat-CMC dengan X-Ray Difractometer (XRD) 

	BAB V KESIMPULAN 
	V.1 Kesimpulan 
	V.2 Saran 

	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN 

