DEFORMATION STRENGTH BETON ASPAL MENGGUNAKAN MIKROKAPSUL DENGAN BAHAN
CAMPURAN MINYAK TANAH
RIZALDI JUSMAN NST, Dr. Eng. Iman Haryanto, ST., MT.

UNIVERSITAS Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. macam-macam Destilasi. http://rajinbelajar.net/macam-macam-
destilasi#. Diakses 19 Mei 2013

Departemen Pekerjaan Umum, Revisi SNI 03-1737-1989 tentang Aspal.

Doh,Y.S;Yun,K.K;Amirkhanian,S.N;Kim,K.W,2007. Framework for developing a
static strength test for measuring deformation resistance of asphalt mixture,
journal of construction and building materials 21:2047-2058.Dol:no.
http://eprints.um.edu.my/8801/1/A_review_on_fatigue_and_rutting_performance_

of _asphalt_mixes.pdf

Lusyana, 2007. Kajian Deformasi dan Stabilitas Dinamis Campuran Lataston
Lapis Aus (HRS-WC).

Peraturan Pemerintah No0.28-PRT-M-2007 tentang Sifat-Sifat Laston.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Pusjatan-Balitbang PU, RSNI M-01-2003 tentang Metode Pengujian Campuran
Beraspal Panas Dengan Alat Marshall.

Sukirman, S., 2003. BAB Il Perkerasan Jalan Raya, Penerbit NOVA, Bandung.

Bina Marga Rev. 3 2010


http://eprints.um.edu.my/8801/1/A_review_on_fatigue_and_rutting_performance_of%20_asphalt_mixes.pdf
http://eprints.um.edu.my/8801/1/A_review_on_fatigue_and_rutting_performance_of%20_asphalt_mixes.pdf

