
PENGARUH JUMLAH PEREKAT TERLABUR,  JENIS PEREKAT DAN MACAM BIDANG REKAT 
TERHADAP SIFAT-SIFAT
(KUALITAS)  PAPAN LAMINASI KAYU JATI
SIGIT WIBISONO , Prof. Dr. Ir. T. A. Prayitno, MFor. 
Universitas Gadjah Mada, 2004 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


